Resumen de Resultados de Laboratorio

SIMBOLOGIA COLOR DE LA LITOLOGIA PROYECTO: CANAL DE ACCESO
T~ : ; . REGISTRO DE SONDEO: EHS-10
~ Roca Gris Marron claro UBICACION DEL PROYECTO: POSORJA - ECUADOR
O, Grava Grts claro Amarillo oliva FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 29/11/2011 : I: a I
| arena | [l Grisoscuro I Amarillo oscuro : HORA DE TOMA DE MUESTRA: 14:30 HOJA 1/1 LS ]

Arcilla Grisverdoso [l Verde METODO DE PERFORACION: Muestreador Vibra core COORDENADAS: 608900, 9732663 CEQESTUDIOS

Limo B care Verde oliva

Turba - Marrén oscuro - Negro ELEVACION BATIMETRICA MLWS: 4.2 m RESPONSABLE: Juan Prieto

E 5 MUESTRA

. [+ <
PROF e |8 | & DESCRIPCION | sucs |mooa| Dy, | D | D | Gs W % IP % #4 % #200 %
(m) S é profundidad (m) 2 m o -
°28 8 g 883 °2 ¢ 8 8 § °©Q 28858
B Q Altura de marea=0.40 m ] B
N 0.00 - 0.40
Elevacién Batimétrica

- MLWS = 4.20 m N
| 0.40 - 4.60 -
i Ar_cillaarenosade color i
i gris verdoso 4.60-5.10 CH || FN - - - - | |172.45] | 51 I 100 93.84 '
i 5.10 - 5.90 CH || FN - - - - 175.56| | 52 100 97.80 i
- 5.90 - 6.60 CH || FN - - - - | [e9.70| | 47 || | | | 100 || | | | | 87.76 | | | ‘ |

NOMENCLATURA: SUCS-Sistema Internacional Unificado de Clasificacion de Suelos, W-Contenido de Humedad, WI-Limite Liquido, Wp-Limite Plastico, IP-Indice Plastico, IL-Indice de liquidez, Mddulo de Young, E, Rigidez, #200-pasante del
tamiz 200, #4 - pasante del tamiz N°4, Los colores estan referidos a la tabla de Munsell. Moda: Grava Gruesa, GG, Grava Fina, GF, Arena Gruesa, AG, Arena Media, AM, Arena Fian, AF, Arcilla/Limo, F.



